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VITABIANCO - ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO 
Número  Revisão  Data rev. Departamento Solicitante 

T.CM.00.0205 2 17/06/2011 PROCESSO E 
QUALIDADE GUSTAVO HENRIQUE PANIGASSI 

Outras áreas envolvidas 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMERCIAL, DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO, LABORATÓRIO DE MPF, LABORATÓRIO DE QUALIDADE, 

MÁQUINA, PROCESSO E QUALIDADE 
CÓPIA NÃO-CONTROLADA PARA IMPRESSÃO. IMPRESSO EM: 28/12/2011 

Característica Unidade               Procedimento 
de Ensaio 

    225 250 275 300 325 350 375   
Variação 

Gramatura g/m2 ± 11 ± 13 ± 14 ± 15 ± 16 ± 18 ± 19 P.IN.40.0002 

Espessura m 322 ± 16 358 ± 18 392 ± 19 426 ± 21 468 ± 23 495 ± 25 520 ± 26 P.IN.40.0005 

Umidade % 7,0 ± 1,0 7,0 ± 1,0 7,5 ± 1,0 7,5 ± 1,0 8,0 ± 1,0 8,0 ± 1,0 8,0 ± 1,0 P.IN.40.0010 

Rigidez Tabber 
Longitudinal 

Média 
gf.cm 100 130 155 179 245 264 300 

P.IN.40.0009 
Mínimo 
gf.cm 85 111 131 152 208 224 255 

Rigidez Tabber 
Transversal 

Média 
gf.cm 40 50 65 78 95 105 127 

P.IN.40.0009 
Mínimo 
gf.cm 34 43 55 66 81 90 108 

Cobb Teste 
Suporte 

(2 minutos) 
gH2O/m² 45 ± 15 45 ± 15 45 ± 15 45 ± 15 45 ± 15 45 ± 15 45 ± 15 P.IN.40.0004 

Histórico das revisões: 

Revisão Data Descrição das alterações
2 17/06/2011 Alteração da espessura, conforme solicitação da Gerência Técnica.
1 18/11/2009 Validação da especificação permanente.
0 26/03/2009 Inclusão de Novo Documento
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